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 “ดินเหนียว” ส ำหรับใช้ในกำรปั้นงำนประติมำกรรม  โดยเฉพำะ
กำรปั้นรูปเหมือนบุคคล และอนุสำวรีย์ของกลุ่มงำนประติมำกรรม  ส ำนัก
ช่ำงสิบหมู่  กรมศิลปำกร  มีคุณสมบัติเป็นดินเนื้อละเอียด มีควำมหนำแน่น
ของเนื้อดินสูง  มีควำมเหนียว  ได้มำจำกแหล่งธรรมชำติซึ่งอยู่ในชั้นดินที่
ลึกจำกหน้ำดินลงไป  ชั้นดินที่ลึกนั้นมคีุณสมบัติเหนียว และปรำศจำกกรวด
ทรำยปะปน  ถ้ำมีก็ถอืว่ำน้อยมำก  ทำงกลุ่มประติมำกรรมจึงได้น ำมำใช้กับ
งำนประติมำกรรม  โดยดินเหนียวที่ทำงกลุ่มงำนน ำมำใช้นั้นจะมีลักษณะ
เป็นดินที่มีควำมแห้ง  รูปทรงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม  มีขนำดหนำ 1 นิ้ว  ยำว 10 
นิ้ว  กว้ำง 5 นิ้ว  เป็นวัตถุดิบที่ยังไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปั้นได้  ดังนั้น 
ก่อนกำรน ำไปปฏิบัติงำนต้องมีขั้นตอนกำรเตรียมดิน โดยขออธิบำยด้วยวิธี
เบื้องต้น  ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปปฏบิัติตำมได้  ดังนี้ 
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ดินที่มีความแห้ง  รูปทรงเป็นแผ่นสี่เหล่ียม  

มีขนาดหนา 1 นิ้ว  ยาว 10 นิ้ว  กว้าง 5 นิ้ว 



 น ำดินที่เป็นแผ่น หรือก้อน มำทุบให้ละเอยีด และใส่ภำชนะ  
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 แช่น้ ำทิ้งไว้ประมำณ 7 – 10 วัน  หรือมำกกว่ำ
นั้น  ขึ้นอยู่กับจ ำนวนดินที่จะใช้ในกำรสร้ำงงำน  หำกแช่
น้ ำเป็นเวลำนำนมขี้อดี  คอื จะท ำให้ก้อนแข็งเป็นไตที่แฝง
ในเน้ือดินนั้นมรีะยะเวลำกำรอ่อนตัวมำกขึ้น 
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 เมื่อดินแช่น้ ำอ่อนตัว ให้น ำดินมำผึ่งอำกำศ ในร่ม 

โดยแผ่ไว้บนผ้ำกระสอบ  ให้น้ ำระเหยออกจำกดินพอหมำด  
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 กำรนวดดิน คือ ท ำให้ดินเกิดคลุกเคล้ำกำรผสมผสำนกันจำกดิน
ที่เปียกเหลวถึงเละ  นวดจนเริ่มหมำดจับตัวเป็นก้อน  มีควำมเหนียว
เกำะติดเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน  ในทำงปฏิบัติขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สิ่ง
ส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เป็นเรื่องพื้นฐำนแต่ส่งผลไปยังโครงสร้ำงใหญ่ที่จะท ำให้
คุณสมบัติกำรทรงตัวจับตัวกันเป็นมวล  ก่อเป็นรูปปั้นที่มีขนำดใหญ่อย่ำง
งำนอนุสำวรีย์ได้    

 โดยท ำกำรนวดดินบนผ้ำกระสอบ  คุณสมบัติของผ้ำจะซับน้ ำ
ออกจำกดิน  ท ำให้กำรนวดดินหมำดเร็วยิ่งข้ึน  
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ภาพแสดงลักษณะดินก่อนท าการนวด 

สังเกตได้ว่าดินมีความเหลวและชุ่มน้ ามาก 



ภาพแสดงวธิีการนวดดินด้วยมือบนผ้ากระสอบ 



เมื่อนวดดินจนหมาดเหนียวได้ท่ี   

จึงปั้นเป็นแท่งกลม  ขนาดยาวประมาณ 2 ฝ่ามือ 



การเก็บรักษาดิน 



เมื่อเตรียมดินได้จ านวนเพียงพอส าหรับการปั้นขึ้นรูปแล้ว  น าดินเหนียวมาเก็บรักษาด้วยการห่อผ้าดิบหรือผ้าส าล ี 

โดยใช้ผ้าดิบชุบน้ าบิดให้หมาด หรือให้ความชื้นด้วยการสเปรย์น้ าลงผ้าและดินก่อนห่อ 



ช้ันที่ 1 
ห่อด้วยผ้ำดิบที่ใหค้วำมชื้นไวเ้รียบร้อยแล้ว 



ช้ันที่ 2  
 

          ห่อด้วยพลาสติกหรือใส่ถังพลาสติก  เพื่อเก็บ
ความชื้นไว้ในดินเหนียวที่เตรียมส าหรับการปั้นขึ้นรูป
งานประติมากรรม  และระหว่างการปฏิบัติงานต้อง
เปดิพรมน้ าเป็นระยะ ประมาณ 3 – 4 วัน 1 ครั้ง 



 ในกรณีกำรปั้นงำนประติมำกรรมที่มีขนำดใหญ่แบบพระบรมรำ
ชำนุสำวรีย์  ทำงกลุ่มประติมำกรรมมีบ่อซีเมนต์ขนำดใหญ่ส ำหรับใช้หมัก
แช่ดิน  และมีเครื่องนวดดินสำมำรถผลิตดินเหนียวได้จ ำนวนมำก ที่
เหมำะสมกับปรมิำณที่น ำมำใช้กับรูปขนำดใหญ่  
 

 โดยขั้นตอนกำรเตรียมดินเหนียวส ำหรับงำนประติมำกรรมที่มี
ขนำดใหญ่  จะมีขั้นตอนกำรเตรียมดินเหมือนกันกับลักษณะที่อธิบำยใน
เบื้องต้น  แตกต่ำงกันตรงภำชนะและกำรนวดที่ใช้แรงงำนคนเป็นเครื่อง
นวด  ซึ่งลักษณะของดินจะรีดออกจำกเครื่องมำเป็นหลอด เก็บรักษำวิธี
เดียวกันหรอืน ำใส่ถังที่ปดิแบบทึบอำกำศ  ส ำหรับใช้งำนในโอกำสต่อไป 
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เครื่องนวดดิน 
กลุ่มประติมากรรม  ส านักช่างสบิหมู่  กรมศิลปากร 



ลักษณะดินท่ีออกจากเครื่องรีดดินเหนียว 



การเก็บรักษาดินเหนียวท่ีรีดออกมาแล้ว 

ด้วยการห่อพลาสติกและใส่ถังท่ีปดิทบึอากาศ 



ส ำนักช่ำงสิบหมู่  กรมศิลปำกร 


